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客户名称: 寿光蔡伦申兴精细化工有限公司 

客户地址: 山东寿光晨鸣工业园寿光蔡伦申兴精细化工有限公司 

 

样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明样品由客户提供及申请者对样品的说明（（（（除除除除 SGS 相关号相关号相关号相关号、、、、SGS 工作号工作号工作号工作号、、、、样品接收日期样品接收日期样品接收日期样品接收日期、、、、样品测试日期样品测试日期样品测试日期样品测试日期

外外外外））））如下如下如下如下:   

 

样品名称: 湿强剂 

批号/生产日期: 2011.4.26 

生产商: 寿光德圣造纸化工有限公司 

SGS 相关号: SHAFD1106765401 

SGS 工作号: SHFDO110507762FD-2 

样品接收日期: 2011-05-11 

样品测试日期: 2011-05-11 ~ 2011-05-18 

   

测试测试测试测试要求要求要求要求:   

根据申请者的要求： 

按照 GB 11680-89 食品包装用原纸卫生标准进行 

理化测试: 铅, 砷 

 

测试方法测试方法测试方法测试方法:   

参照 GB/T 5009.78-2003 食品包装用原纸卫生标准的分析方法 

 

测试结果测试结果测试结果测试结果: 

测试项目 测试方法 测试结果 
标准要求 

(GB 11680-89) 

铅 mg/kg 参照 GB/T 5009.78-2003 0.009 ≤ 5.0 

砷 mg/kg 参照 GB/T 5009.78-2003 < 0.005 ≤ 1.0 

 

样品描述样品描述样品描述样品描述: 瓶装液体 

 
……………………… 

SGS 授权签字人 
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